A
Ermn:
EErE E
EwaEn EMI Epitésiigyi Mindségellenérzé Innoviciés Nonprofit Kft.
Epitésiigyi Mindségellenérzi Innovaciés Nonprofit KFt. Kﬁzponti laboratérium
Eszak-alfoldi Teriileti laboratérium
Cim: 4031 Debrecen, Kontosgat sor 1-3
Telefon: (06) 52-520-560 Telefax: (06) 52-520-540
E-mail: dma@emi.hu

Témaszam: M-4014/2010. 2010. marcius 26.

Elso tipusvizsgalati jegyzokonyv
a 3/2003. (1.25) BM-GKM-KvVM egyiittes rendeletének ii(4) modozata szerinti
- szallitoi megfeleldségi nyilatkozat kiadasédhoz
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A termék azonosito adatai: UA 50, UA 75, UA 100 gipszkarton lemez rendszerek szere-

léséhez hasznalhato fémprofilok

A termék gydrtoja: Spec-Profil Kft.
- cime: 4234 Szakoly, Kélcsey ut. 2 sz.
Telephely: 4233 Balkany, Bocskai ut 1 sz.
Késziilt
az

Epitésiigyi Minéségellenérzd Innovacios Nonprofit Kft.
Debreceni Min6ségellendrzd Allomésan

A vizsgélali jegyzOkinyv 9 szamozott, pecséttel ellatott oldalt tartalmaz.

A vizsgalati jegyzokonyvet az Epitésiigyi Mindségellenorzo Innovaciés Nonprofit Kft. engedélye nélkiil csak
teljes terjedelmében szabad lemasolni.

DEBRECEN
2010. marcius 26.
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Tipusvizsgalati jegyzGksnyv
Témaszam: M-4016/2007.
Kelt: 2007. aprilis 2.
Sor- | Jel- |Hosszii- | S28les- | Vastag- | Nyilis- | Profil | Délés- | Perem- | Moetszet
szam | zés sig | ség'W | sAg | méret |oldalial | szig | egyenes | csavarodésa
22. 997 74.8 0,60 62,5 48,8 1,1 1,0 0,03
2. | ¥ [T1003 | 748 [ 060 | 63,1 | 496 | 1,0 | 12 | 00
24. 998 | 748 | 0,60 | 62,7 | 487 1,0 1,0 0,04
Névleges méret | 1000 | 100 | 0,60 - 50,0 - - -
Tiirési érték +3 | £05 [£0,05 - +1 2 2.5 0,1
25. 1003 | 995 | 061 | 861 | 498 | 12 | 00 0,03
26| o [1002 | 100 | 062 | 863 | 498 | 12 | 1.0 | 004
27. 1003 | 99,5 | 0,61 86,0 49,9 1.1 0,0 0,03
Névleges méret [ 1000 | 100 | 0,60 - 50 - - -
Tiirési értek +3 | £0,5 | £0.05 - 1 +2 2,5 0,1
4.4 Horgany réteg (cink) vastagsdga
Sorszim Jelzés Bevonati réteg vastagsdga pm
1. UD 30 203
2. CD 50 28,1
3. CD 60 23,6
4. UW 50 18,2
5. UW 75 16,7
6. UW 100 16,7
7. CW 50 18,1
8. CW 75 16,3
9. CW 100 17,6
KBIA-TII-2.1-2006.07.21 ."[(“
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Tipusvizsgalati jegyzOkonyv
Témaszam; M-4016/2007.
Kelt: 2007, apriiis 2,
4.3 Alak-méretpontossag
| Sor- | Jel- | Hosszh-| Széles- | Vastag- | Nyilds- | Profil | Délés- | Perem- | Metszet
szdm | zés sg | ségW | sag | méret |oldalfal| szig |egyenes|csavarodisa
1| |02 {207 [ osi [ 282 | 273 12 | 1,7 | 007
2 30 L1001 | 297 | ©52 | 261 | 272 | 1,0 | 10 0,05
3. 1003 | 295 | 052 | 281 | 223 | 1,2 | 00 0,06
Névleges méret | 1000 30 0,50 - 27 - - -
Tiirési érték +3 | 408 |+005| - «1 | +2 | 25 0.1
4. 1000 | 505 | 050 | 403 | 268 | 1,2 | 00 0,03
5. | SO [[997 [ 505 [ 050 402 [273 [ 1,0 | a0 [ 005
i3 998 | 50,5 | 051 | 402 | 269 | 13 | 18 0,05
Névleges méret | 1000 | 50 | 0,50 : 27 . . r
Tiwési érték +3 [ £05 |+005{ - +0.5 | =2 2,5 0,1
7. | 1 98 | 500 o61 | 5031|271 ] 10 | 15 0,03
8. | e | 1002 | 598 | 062 | 50,1 | 27,0 | 10 | 2,0 0,03
9. 1000 | 598 | 061 [ 501 | 270 | 14 | 20 0,05
Névleges méret | 1000 60 0,60 - 27 - - -
Tiirdsi értck +3 [ #05(£005; = | 405 | 2 | 25 0,1
10. 998 | 497 | 060 | 485 | 381 | 16 | 1,6 0,06
1| G [998 [ 499 [o61 | 487 | 382 | 10 [ 1.8 | 005
12, 007 | 496 | 061 | 484 | 381 | 1.0 | 22 0,04
Névlegesméret | 1000 | 50 | 060 | - 380 | - - -
Tiirési érték +3 | 05 [ £0,05 - +1 +2 - 0,1
3. | oo 11008 [ 745 | o6l [ 737 1399 | 12 | 12 0,03
14. | 57 | 1001 | 746 | 060 | 73,4 | 398 | 10 | 1.0 0,04
15. 998 | 746 | 061 | 733 | 400 | 1,0 | 00 0,03
Névleges méret | 1000 75 0,60 - 40 - = 2
Tiirési értek +3 | 20,5 | £0,03 - +1 + 2 S 0,1
16. | o, 1 1003 | 99,5 060 | 985 | 399 | 14 | 08 0,03
17. | Jgo L1002 | 996 | 060 | 982 | 401 | 16 | 14 0,03
18. 1001 1 007 ! 060 | 022 | 306 | 17 | 1,6 0,03
Névleges méret | 1000 | 100 | 060 | - 40 5 s .
Tiirési érték £3 | +05 | £005] - £1 | £2 | 25 0,1
9. | o 1003 | 495 | 061 | 408 | 485 | 1.7 | 1.0 0,05
20. | gy | 1002 [ 495 | 060 | 407 | 485 | 10 | 00 0,04
21. 1003 | 497 | o6t | 407 | 485 | 12 | 15 0,04
Névleges méret | 1000 | 50,0 | 0.60 - 500 | - : .
Tirésiérek | +3 +0,5 | £0,05 - +0,5 +2 2,3 0,1

2087T-@4-12 13:53 SPEC-PROFIL KFT. +3642561878
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Innovicios KHT.

A
E a £ pitésiigyi Mindségellenorzd Innovicios Kht.
Epitésiigyi Mingségellendrzd Innovicios Kht. Kizponti laboratérium
Eszak-alfoldi Teriileti laboratérium
Cim: 4031 Debrecen, Kontdsgat sor 1-3.
Telefon: (06) 52 517-560
Telefax: (06) 52 517-561
E-mail: dma@emi.hu

Témaszam: M-4016/2007. 2007. aprilis 2.

Elsé tipusvizsgalati jegyz6konyv
a 3/2003. (1.25) BM-GKM-KvVM egyiittes rendeletének ii(4) médozata szerinti
szallitoi megfeleléségi nyilatkozat kiadasahoz

A termék azonositd adatai: BRENEDEC mérkanevi, gipszkarton lemez rendszerek sze-

reléséhez hasznalhato fémprofilok

A termék gyartdja  : Spec-Profil Kfi.
- cime : 4234 Szakoly, Kolesey ut. 2 sz.
% ‘
Telephely : 4233 Balkany, Bocskai ut 1 sz.

A vizsgilati eredmények csak a megvizsgalt egyedre vonatkoznak.
A vizsgélati jegyz6kinyvet az EMI Kht. Eszak-alfoldi Teriileti Laboratérium irdsbeli engedélye
nélkiil csak teljes terjedelmében lehet lemasolni.
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Tipusvizsgélati jegyz0kdnyv
Teémaszam: M-4016/2007.
Kelt: 2007, dpritic 2.

Epitésiigyi Mindsagalientrze
Inagvdcids KHT.

-6/6 -

5. ERTEKELES az MSZ EN 14195:2005 el6irasai szerint

Meguevezés Kovetelmény :;‘:'ﬂf; Ertékelés
Tizvédelem . ﬁ‘;’;’ — Al megfeleid
Alapanyag szakitészils N/mm* 380 390 megfelel§
Alapanyag folyashatéra N/mm™ 320 325 megfelelé
Alananyas horpanyvastagséea z/m? 150 megfelel
Meéretpontosség (mm-ben)

- hosszisdg +£3 %3 Megfelel
- 5z2élesség +0,5 =0,5 Megfelel
- vastagsag & 0,05 = (3,05 Iviegiciel
- profil oldalfal (perem) +05ilL=1 | %051l +1 |Megfelel
- dblésszég x2° +1.7° Megfelel
- perem egyenesség mum 2,5 22 Megfele!
- ineiszel csavarpdasa /W 0,1 0,07 megielel

Megjegyzés: az elsé tipusvizsgalat eredményei felhasznalhatok a 3/2003 (1.25.) BM-GKM-
KvVM egytittes rendeletben elirt, a termékre vonatkoz6(4) megfelel6ség-igazol4si mo-
dozat esetén szAllitéi megfeleldséai nyilatkozat kiadésdhoz mindaddig, amig a oyarts te-
lephelyén gyértott termék miiszaki specifikdcicja, termékjellemz6i, kovetelményei, va-
lamint gyértéstechnoldgidja viltozatlanok maradnak.

A vizsgélatot végezte és a
vizsgélati jegyz8kdnyvet dsszedllitotta:

Pl La%kg;é

témafelelds

Szakmailag ellenérizte és jovahagyta:

byl

laboratériumvezetd

cuitesigy Mindisegallendrzg
tnnovécids KHT.

2PaT-B4-12 13:54 SPEC-PROFIL KFT. +3642561078
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Tipusvizsgalati jegyzGksnyv
Témaszam: M-4016/2007.
Kelt: 2007. aprilis 2.
Sor- | Jel- |Hosszii- | S28les- | Vastag- | Nyilis- | Profil | Délés- | Perem- | Moetszet
szam | zés sig | ség'W | sAg | méret |oldalial | szig | egyenes | csavarodésa
22. 997 74.8 0,60 62,5 48,8 1,1 1,0 0,03
2. | ¥ [T1003 | 748 [ 060 | 63,1 | 496 | 1,0 | 12 | 00
24. 998 | 748 | 0,60 | 62,7 | 487 1,0 1,0 0,04
Névleges méret | 1000 | 100 | 0,60 - 50,0 - - -
Tiirési érték +3 | £05 [£0,05 - +1 2 2.5 0,1
25. 1003 | 995 | 061 | 861 | 498 | 12 | 00 0,03
26| o [1002 | 100 | 062 | 863 | 498 | 12 | 1.0 | 004
27. 1003 | 99,5 | 0,61 86,0 49,9 1.1 0,0 0,03
Névleges méret [ 1000 | 100 | 0,60 - 50 - - -
Tiirési értek +3 | £0,5 | £0.05 - 1 +2 2,5 0,1
4.4 Horgany réteg (cink) vastagsdga
Sorszim Jelzés Bevonati réteg vastagsdga pm
1. UD 30 203
2. CD 50 28,1
3. CD 60 23,6
4. UW 50 18,2
5. UW 75 16,7
6. UW 100 16,7
7. CW 50 18,1
8. CW 75 16,3
9. CW 100 17,6
KBIA-TII-2.1-2006.07.21 ."[(“
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Témaszam; M-4016/2007.
Kelt: 2007, apriiis 2,
4.3 Alak-méretpontossag
| Sor- | Jel- | Hosszh-| Széles- | Vastag- | Nyilds- | Profil | Délés- | Perem- | Metszet
szdm | zés sg | ségW | sag | méret |oldalfal| szig |egyenes|csavarodisa
1| |02 {207 [ osi [ 282 | 273 12 | 1,7 | 007
2 30 L1001 | 297 | ©52 | 261 | 272 | 1,0 | 10 0,05
3. 1003 | 295 | 052 | 281 | 223 | 1,2 | 00 0,06
Névleges méret | 1000 30 0,50 - 27 - - -
Tiirési érték +3 | 408 |+005| - «1 | +2 | 25 0.1
4. 1000 | 505 | 050 | 403 | 268 | 1,2 | 00 0,03
5. | SO [[997 [ 505 [ 050 402 [273 [ 1,0 | a0 [ 005
i3 998 | 50,5 | 051 | 402 | 269 | 13 | 18 0,05
Névleges méret | 1000 | 50 | 0,50 : 27 . . r
Tiwési érték +3 [ £05 |+005{ - +0.5 | =2 2,5 0,1
7. | 1 98 | 500 o61 | 5031|271 ] 10 | 15 0,03
8. | e | 1002 | 598 | 062 | 50,1 | 27,0 | 10 | 2,0 0,03
9. 1000 | 598 | 061 [ 501 | 270 | 14 | 20 0,05
Névleges méret | 1000 60 0,60 - 27 - - -
Tiirdsi értck +3 [ #05(£005; = | 405 | 2 | 25 0,1
10. 998 | 497 | 060 | 485 | 381 | 16 | 1,6 0,06
1| G [998 [ 499 [o61 | 487 | 382 | 10 [ 1.8 | 005
12, 007 | 496 | 061 | 484 | 381 | 1.0 | 22 0,04
Névlegesméret | 1000 | 50 | 060 | - 380 | - - -
Tiirési érték +3 | 05 [ £0,05 - +1 +2 - 0,1
3. | oo 11008 [ 745 | o6l [ 737 1399 | 12 | 12 0,03
14. | 57 | 1001 | 746 | 060 | 73,4 | 398 | 10 | 1.0 0,04
15. 998 | 746 | 061 | 733 | 400 | 1,0 | 00 0,03
Névleges méret | 1000 75 0,60 - 40 - = 2
Tiirési értek +3 | 20,5 | £0,03 - +1 + 2 S 0,1
16. | o, 1 1003 | 99,5 060 | 985 | 399 | 14 | 08 0,03
17. | Jgo L1002 | 996 | 060 | 982 | 401 | 16 | 14 0,03
18. 1001 1 007 ! 060 | 022 | 306 | 17 | 1,6 0,03
Névleges méret | 1000 | 100 | 060 | - 40 5 s .
Tiirési érték £3 | +05 | £005] - £1 | £2 | 25 0,1
9. | o 1003 | 495 | 061 | 408 | 485 | 1.7 | 1.0 0,05
20. | gy | 1002 [ 495 | 060 | 407 | 485 | 10 | 00 0,04
21. 1003 | 497 | o6t | 407 | 485 | 12 | 15 0,04
Névleges méret | 1000 | 50,0 | 0.60 - 500 | - : .
Tirésiérek | +3 +0,5 | £0,05 - +0,5 +2 2,3 0,1

2087T-@4-12 13:53 SPEC-PROFIL KFT. +3642561878
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Tipusvizsgalati jegyzbkonyv

Témaszam: M-4016/2007.
Kelt: 2007. dprilis 2.

3. VIZSGALAT MODJA, IDEJE
A tipusvizsgalatra vonatkoz6 elbirast tartalmazo miszaki specifikacio jeizete €s citne:

MSZ EN 14195:2003 ,Fémkeretes elcmek gipszkartonlemez-rendszerekhez.
Fogalommeghatdrozasok, kiivetelmények és vizsgalati médszerek”

A vizsgélathoz az aldbbi kalibealt mérdeszkozoket alkalmaztuk:

l N ae Tlmnan Cudri azd Kalibralo
ViEgnEYeEEst aipats =vari e7amaa okirat szima
Orés tolomérs 200-as Mitutoye P28589 | MK-6-10/2005
Acél mérbazalag 5 m-es 30/5 - MK-6/12/2205.
50 kN-os szakité-nyomogep ZDM 221321 | ENO 43/2005.

4. VIZSGALATI EREDMENYEK

4,1 Tizvédelem
A fémkeretes elemek bevonata szerves anyagol nem tartalmaz, igy a vonatkozd szab-
vany eléfrdsai szerint vizsgdlat nélkiil Al-es Euro osztalyba sorolhato.

42 Az acéllemez alapanyag szildrdségi jellemzoi

0,5 mm vasiagsagi leiniez

Sorszém | Megnydlds % | Folyashatir Nmm? | Szakito szildrdsig N/mm” |
1, 14,4 354 382
2. 15,8 355 402
3, 12,1 354 386
atlagérték 14,1 354 390
Eldirds - 320 380 =
0,6 mm vastagsigu lemez
| Sorszam | Megnyilis % Folydshatdr N/mm® Szalditd szildrdedg Nfmm® |
L. 13,1 318 368
2. 14,5 328 410
3, 150 330 _ 400
atlagérték 14,2 325 393
[R;Eas - 320 380

KBIA-111-2.1-2006.07.21. K
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Tipusvizsgélati jegyzokonyv

Témaszdm: M-4016/2007.
Kelt: 2007. aprilis Z.

1. ADATOK

A termék pontos megnevezése

g A

Epligstigy Mingsegeigndnzd
innovacios KHL

-2/ -

: UD 30, CD 50, CD 60, UW 50, UW 75, UW 100,
CW 50, CW 75, CW 100-as fémprofilok

Az alapanyag megnevezése  : 0,5 és 0,6 mm vastag acéllemez, 150 g/m2 cink bevo-
nattal
Az el¢allitas modja : hideg alakitdssal

Felhasznalési teriilet - a horganyzott acél profilok olyan konnyliszerkezetes
épitési rendszerek tartdszerkezeti elemeiként alkalmaz-
haték, amelyek 0,5, ill, 0,6 mm-es lemezvastagsagh €s
a profilok megnevezésében megadott méretll fémprofi-
lok aikalmazisival a meghatdrozoit alkalmazési terii-
letre engedélyezetiek (pl.: gipszkartonlemez- rendsze-
rekhez)

A termektanisitds médja . 2 3/2003. (I. 25) BM-GKM-KvVM cgyfittes rendelet és
az MSZ EN 13242:2003 szerint szallitéi megfeleldségi
nyilatkozat [4) jelii modozat

A vizsgalatra vonatkozo

megbizds kelte és szama : 2007. februar 21.

Laburaldriumi viesgilatia

beszallitva + a termékesalad tagjaibol 3-3 db 1000 mm névieges

méretit elem.
A mintadarabok becérkezésének ideje: 2007. marcius 19.

2% TERMEKJELLEMZOK

Megnevezés Kovetelmény | Vizsgilati méd
Tiizvédelem Al Euro osztily | MSZ EN 14195 4.1 pontja
Alapanyag szakitoszilardsiga N/mm” 380 MSZ EN 10327:2004
Alapanyag folyashatéra N/mm” 320 MSZ EN 10327:2004
Alapanyag horganyvastagggg_g/m 150 MSZ EN 10327:2004
Méretpontossag (mm-ben) .

- hossziség +3 MSZ EN 14195 5.2.3.2

- szélesség +0,5 MSZ EN 14195 5.2.3.5

- vastagsag + 0,05 MSZ EN 14195 5.2.3.1

- profil oldalfal (perem) +£05illL.=1 |MSZEN 1419535.23.6

- d8lésszbg 20 MSZ EN 141955233

- perem egyenesség mm 2,5 MSZ EN 14195 5.2.3.4

- metszet csavaroddsa h/W 0,1 MSZ EN 14195 5.2.3.7

KBiA-MI-2.1-2006.07.21. (] |
2Ba7-84-12 13:53 GPEC-PROFIL KFT. +3642561978 FAGES
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Innovicios KHT.

A
E a £ pitésiigyi Mindségellenorzd Innovicios Kht.
Epitésiigyi Mingségellendrzd Innovicios Kht. Kizponti laboratérium
Eszak-alfoldi Teriileti laboratérium
Cim: 4031 Debrecen, Kontdsgat sor 1-3.
Telefon: (06) 52 517-560
Telefax: (06) 52 517-561
E-mail: dma@emi.hu

Témaszam: M-4016/2007. 2007. aprilis 2.

Elsé tipusvizsgalati jegyz6konyv
a 3/2003. (1.25) BM-GKM-KvVM egyiittes rendeletének ii(4) médozata szerinti
szallitoi megfeleléségi nyilatkozat kiadasahoz

A termék azonositd adatai: BRENEDEC mérkanevi, gipszkarton lemez rendszerek sze-

reléséhez hasznalhato fémprofilok

A termék gyartdja  : Spec-Profil Kfi.
- cime : 4234 Szakoly, Kolesey ut. 2 sz.
% ‘
Telephely : 4233 Balkany, Bocskai ut 1 sz.

A vizsgilati eredmények csak a megvizsgalt egyedre vonatkoznak.
A vizsgélati jegyz6kinyvet az EMI Kht. Eszak-alfoldi Teriileti Laboratérium irdsbeli engedélye
nélkiil csak teljes terjedelmében lehet lemasolni.

KBiA-111-2.1-2006.07:21. 1}
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Tipusvizsgélati jegyz0kdnyv
Teémaszam: M-4016/2007.
Kelt: 2007, dpritic 2.

Epitésiigyi Mindsagalientrze
Inagvdcids KHT.

-6/6 -

5. ERTEKELES az MSZ EN 14195:2005 el6irasai szerint

Meguevezés Kovetelmény :;‘:'ﬂf; Ertékelés
Tizvédelem . ﬁ‘;’;’ — Al megfeleid
Alapanyag szakitészils N/mm* 380 390 megfelel§
Alapanyag folyashatéra N/mm™ 320 325 megfelelé
Alananyas horpanyvastagséea z/m? 150 megfelel
Meéretpontosség (mm-ben)

- hosszisdg +£3 %3 Megfelel
- 5z2élesség +0,5 =0,5 Megfelel
- vastagsag & 0,05 = (3,05 Iviegiciel
- profil oldalfal (perem) +05ilL=1 | %051l +1 |Megfelel
- dblésszég x2° +1.7° Megfelel
- perem egyenesség mum 2,5 22 Megfele!
- ineiszel csavarpdasa /W 0,1 0,07 megielel

Megjegyzés: az elsé tipusvizsgalat eredményei felhasznalhatok a 3/2003 (1.25.) BM-GKM-
KvVM egytittes rendeletben elirt, a termékre vonatkoz6(4) megfelel6ség-igazol4si mo-
dozat esetén szAllitéi megfeleldséai nyilatkozat kiadésdhoz mindaddig, amig a oyarts te-
lephelyén gyértott termék miiszaki specifikdcicja, termékjellemz6i, kovetelményei, va-
lamint gyértéstechnoldgidja viltozatlanok maradnak.

A vizsgélatot végezte és a
vizsgélati jegyz8kdnyvet dsszedllitotta:

Pl La%kg;é

témafelelds

Szakmailag ellenérizte és jovahagyta:

byl

laboratériumvezetd

cuitesigy Mindisegallendrzg
tnnovécids KHT.

2PaT-B4-12 13:54 SPEC-PROFIL KFT. +3642561078
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Tipusvizsgélati jegyzokonyv
Témaszam: M-4014/2010.
Kelt: 2010. marcius 26.

1.

2.

ADATOK
A termék pontos megnevezése: UA 50, UA 75, UA 100 fémprofilok
Az alapanyag megnevezése:  2,0mm vastag acéllemez, 150 g/m2 cink bevonatta

Az eléallitas modja: hideg alakitassal

Felhasznaldsi teriilet:

A horganyzott acél profilok olyan kénnyUszerkezetes épitési rendszerek tartoszerkezeti
elemeiként alkalmaz hatdk, amelyek 2,0mm-es lemezvastagsagu és a profilok megneve-
zésében megadott méretli fémprofilok alkalmazasaval a meghatarozott alkalmazasi terii-

letre engedélyezettek (pl.: gipszkarton lemez - rendszerekhez)

A terméktanisitas mddja: a 3/2003. (1. 25) BM-GKM-KvVM egytittes rendelet és
az MSZ EN 14195:2005 szerint szallitoi megfeleloségi
nyilatkozat (4) jelti médozat

A vizsgdlatra vonatkozo

megbizas kelte €s szama : 2010. januar 28.
Laboratériumi vizsgalatra
beszallitva : a termékcsalad tagjaibdl 3-3 db 1000mm  névleges
méretil elem.
TERMEKJELLEMZOK
Megnevezés Kovetelmény Vizsgalati mod
Tiizvédelem A1l Euro osztly MSZ EN 14195 4.1 pontja
Alapanyag szakitoszilardsdga N/mm® 380 MSZ EN 10327:2004
Alapanyag folyashatira N/mm” 320 MSZ EN 10327:2004
Alapanyag horganyvastagsdga g/m” 150 MSZ EN 10327:2004
Meéretpontossag (mm-ben)
- hossziséag +3 MSZ EN 141955.2.3.2
- szélesség + 0,5 MSZ EN 14195 5.2.3.5
- vastagsdg + 0,05 MSZ EN 14195 5.2.3.1
- profil oldalfal (perem) +0,5ill.£1 MSZ EN 14195 5.2.3.6
- dolésszog + 2° MSZ EN 141955.2.3.3
- perem egyenesség mm 25 MSZ EN 141955.2.3.4
- metszet csavarodasa h/W 0,1 MSZ EN 14195 5.2.3.7
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Tipusvizsgalati jegyzokdnyv
Témaszam: M-4014/2010.
Kelt: 2010. marcius 26.

3. VIZSGALAT MODJA, IDEJE
A tipusvizsgilatra vonatkozé el6irast tartalmazé muszaki specifikacio jelzete és cime:
MSZ EN 14195:2005 ,Fémkeretes elemek gipszkartonlemez-rendszerekhez.
Fogalommeghatarozasok, kovetelmények és vizsgalati modszerek™
A vizsgalathoz az alabbi kalibralt méréeszkszoket alkalmaztuk:
Megnevezése Tipusa Gyari szama I('.ahbra’lo
okirat szdma
Oras tolémérd 200-as Mitutoyo P 28589 | MK-6-10/2009
Acél méroszalag 5 m-es 30/5 - MK-6/12/2009.
50 kN-os szakité-nyomogép ZDM 2213/21 AGK-096/2009.
4. VIZSGALATI EREDMENYEK
4.1 Tizvédelem
A fémkeretes elemek bevonata szerves anyagot nem tartalmaz, igy a vonatkozé szabvany
eloirasai szerint vizsgalat nélkiil Al-es Euro osztdlyba sorolhato.
9/2008.(11.22) OTM rendelet 5.1 fejezete értelmében.
4.2 A profil mechanikai vizsgalatat:
Az acéllemez alapanyag szilardsagi jellemzdi 2,0mm vastagsagu lemezen meghatdrozva
Fémek. Szakitdvizsgalata. 1. rész: Vizsgalat szobahomérsékleten” a MSZ EN 10002-
1:2001 jelzeti szabvény eldirasai szerint végeztiik el: 2010. februar 18-an
A vizsgdlat kérnyezeti jellemzéi: 21 °C homérséklet, 34 % paratartalom
A vizsgalt paraméter Vizsgélati eredmények
Sor- megnevezése 1. minta | 2. minta | 3. minta | 4. minta | 5. minta| Atlag | El0irds
szam

Szakitoszilardsag N/mm’ | 398,6 | 393.4 | 400,5 3953 | 392,7 | 392,7 | 380

Folyashatar N/mm?® 356.0 354.6 3575 360,7 | 356.8 | 356.8 | 320

w |

Szakadasi nyulas (As) % 15,6 15,4 16,0 15,9 16,2 15,82 | -
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Tipusvizsgalati jegyzokonyv
Témaszam: M-4014/2010.
Kelt: 2010. marcius 26.
4.3 Alak-méretpontossag
Termékjellemz6 €s mértékegysége Vizsgdlati eredmények
UA 50 fémprofilok
2,00mm vastag lemezbél 1. minta |2.minta |3 minta | 4. minta |5.minta
Hosszlsag
Ttirési écték: 43 1001 1000 1002 1000 1001
Szélesség - w (mm)
Tiirési érték: + 0,5 488 | 489 48,9 48,8 48,8
Nyilasméret (mm) -
- 44,8 44,7 44,7 44,8 44,8
Profil oldalfal, profil magassidga (mm)
Tiirési érték: + 1 39,5 39 39.6 39.5 e
Vastagsag (mm)
2,00 2,00
Tiirési érték: £ 0,05 1,99 2,00 2,01
perem egyenessége (mm)
Tiirési érték: 2.5 2,0 20 1.8 1.9 he
metszet csavarodasa h/W (mm)
0,1 0,09
Tiirési érték: 0,1 0.1 0,09 0,08
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2. abra (UA 50)
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Tipusvizsgalati jegyz6konyv
Témaszam: M-4014/2010.
Kelt: 2010. marcius 26.

Termékjellemz6 és mértékegysége Vizsgalati eredmények
UA 75 fémprofilok
2,00mm vastag lemezbél 1. minta |2.minta |3 minta | 4. minta | 5. minta
Hosszisag
Tiirési érték: + 3 1000 1001 1000 1000 1001
Szélesség - w (mm)
Tiirési értek: + 0,5 73,8 A L2 38 By
Nyilasméret (mm)
E " 69.8 69,9 69.8 69,8 69,9
Profil oldalfal, profil magassédga (mm)
Tiirési érték: + 1 i 39,6 39.6 39.6 P
Vastagsag (mm)
Tiirési érték: + 0,05 %00 e 400 S0 a0
perem egyenessége (mm)
Tiirési érték: 2,5 1,0 e 1.3 1.0 44
metszet csavarodasa h/W (mm)
0,05 0,06
Tiirési érték: 0,1 ¢ Q03 0
UATS
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3. abra (UA 75)
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Tipusvizsgalati jegyz6konyv
Témaszam: M-4014/2010.
Kelt: 2010. marcius 26.
Termékjellemzo és mértékegysége Vizsgalati eredmények
UA 100 fémprofilok
2,00mm vastag lemezbél 1. minta |2.minta |3 minta | 4. minta | 5. minta
Hosszsag
Tiicési érték: + 3 1001 1000 1000 1001 1000
Szélesség - w (mm)
Tiirési érték: + 0.5 98.8 98,8 98.9 98,9 98,9
Nyilasméret (mm)
F 94,8 94,8 94,8 94.9 94,8
Profil oldalfal, profil magassaga (mm)
Tiirési érték: + 1 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5
Vastagsag (mm)
Tiirési érték: + 0,05 2,01 2,00 2,00 2,00 2,00
perem egyenessége (mm)
1,7
Tiirési érték: 2,5 1,9 1.8 1.9 1,6
metszet csavarodasa h/W (mm)
0,07 0,06
Tirési érték: 0,1 0,05 0 0
: :
/ 2 UA100 2
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3. dbra (UA 100)

Horgany réteg (cink) vastagsaga

Sorszam Jelzés Bevonati réteg vastagsiag atlaga (um)
1 UA 50 28,5
2 UA 75 29,5
3. UA 100 28.8
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Tipusvizsgalati jegyzOkonyv

Témaszam: M-4014/2010.

Kelt: 2010. marcius 26

5. ERTEKELES MSZ EN 14195:2005

Mechanikai tulajdonsigok (2,00mm vastag lemez)

. o Vizsgalati eredmények '
Termelgellemzole & merckegy | Kovetelmény | UA 50, UA 75, UA 100 Frtékelés
SueL Kiegészit elemek (MSZ EN 10327:2004)

Alapanyag P

szakitészildrdséga (Ry) (Wmm?) | ™in-380 392,7 Megfelel
Alapanyag folyashatara (N/mm°) min.320 356.8 Megfelel
Szakadasi nvilas (Ag) % min.15 15,8 Megfelel
Alak és mérettiirések Méretpontossag (mm-ben) (2,00mm vastag lemezbol)

Vizsgélati eredmények
. oo Kovetelmény .
TermékjellemzOk és mér- | (MSZ EN 14195:2005) | (névleges mérettdl valo eltérés) | Ertékelés
tékegységeik (névleges mérettd! vald
eltérés)
UAS50 |UA75 |UA100

hosszisag (mm) maximum: =3 mm +2 +1 +1 Megfelel
szélesség (mm) maximum: & 0,5 mm +0,1 -0,1 +1 Megfelel
vastagsag (mm) maximum: £ 0,05 mm|_9 01/+0,01 0 +0,01 Megfelel
profil magassiga (mm) maximum: = 0,5 mm +0,1 +0,1 0 Megfelel
perem egyenessége (mm) maximum: 2,5 mm 2,0 1.4 1.9 Megfelel

metszet csavarodasa h/W maximum: 0,1 mm 0,1 0,06 0,08 Megfelel

Bevonat tulajdonségai:
Acéllemezbdl hidegen hajlitott UA 50, UA 75, UA 100 fémprofilok atlagos horgany vastagsaga, meg-

haladta a minimalis kovetelmény értékeket, igy megfelelt(MSZ EN 13523-1: 2001)
A feliileteken karcolas, holyagok, gylir6édés nem talalhato.

Thzvédelem:
A 96/603/EK hatdrozat mellékletének listijaban szerepld fémlemez, acéllemez szerves anyag tartalma

kisebb, mint 1% ezért MSZ EN 13501-1:2007 szerinti tlizvédelmi osztilya Al.

Megjegyzés:
Az els6 tipusvizsgalat eredményei felhasznalhatdk a 3/2003 (1.25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rende-

letben el6irt, a termékre vonatkozo (4) megfeleldség-igazolasi mddozat esetén szallitdi megfeleldségi
nyilatkozat kiaddsdhoz mindaddig, amig a gyarto telephelyén gydrtott termék miiszaki specifikacidja,
termékjellemzdi, kovetelményei, valamint gyartis-technoldgidja véltozatlanok maradnak.

Debrecen, 2010. marcius 26.
A vizsgalatokat végezte és a Ellendrizte: - Szakmailag ellendrizte:
. e - I 0 TRAT
Jjegyzokonyvet osszeallitotta: _ e
f EpiLé i Min
y £ ’ : ios Nor
C;y‘ y Qb § HduﬂL-LJ: L
Zwey Tamas Kozma Lészléné
vizsgald mérndk laboratériumvezetd helyettes teriileti laboratériumvezetd
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