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1. Termék egyedi azonositd kod:
Uveggyapott tekercs VSG1
2. Tipus, tétel, sorozatszam vagy egyéb ilyen elem amely a termék azonositasat lehetbvé teszi , a torv. k. ért. 11 cikk,
(4)bekezdés:
Uveggyapott tekercs VSG1
3. A termék felhasznéldsa a gyart6 alltal meghatérozott teriileten és kondiciok szerint térténhet:
A VSG1 iiveggyapot tekercsek, a hengerlés és tomorités utan a konyii és rugalmas szervetlen iivegszalak
polimeres gyantaval rogzitédnek, igy kapjuk a rugalmas és egységes iiveggyapot matracot. Mechanikailag nem
terhelhet6. A termék vastagsaga 50-200mm kozotti lehet.
4. Védjegy, név, vagy mas elérhetdség a gyartoval kapcsolatosan a torv.k. ért. 11 cikk 5.bek. Lépjen kapcsolatba a gyartoval:
SC GECSATHERM SA
Str. Armatei nr. 82, 545600 TArnaveni,
Mures, Roménia
5. A meghatalmazott képvisel6 akinek a megbizasa kiterjed a torv. k. ért. 12.cikk 5.bek., meghatarozott feladatokra
SC GECSATHERM SA
Str. Armatei nr. 82, 545600 Tarnaveni,
Mures, Roménia
6. Az épitkezési termékek, mindségi allandosagat allando feliigyeld bizottsag az V melléklet alapjan torténik. 1 rendszer
1 rendszer
7.Az épitkezési termékekre vonatkozo telyesitmény nyilatkozat:
Az AEROQ SA, EU- ban bejegyzett szervezet amely a termék mindségét biztositja és feliigyeli, itt a
termék bejegyzésre keriilt és megtalalhat6 az 1840-es azonosité szam alatt. Az elso kisérlet, a termék
tipusa, az iizem és az ilizemi gyartasellenorzés valamint ezek folyamatos feliigyelete, értékelése,
ovahagyasa és igazolasa megtortént, elfogadta. A Folyamatos Megfelelési Engedély szama: 1840-
CPR-99/91/EC/0353-11
8. Telyesitmény:

Teljesitmény Bejelentett teljesitmény Harmonizalt miiszaki specifikacié
Hévezetési tényezo, A 0,0415 W/mK
Termikus ellenallas 50 mm 1,204 m
Termikus ellenallas 100 mm 2,408 m SR EN 13162:2009
Hosszu tava vizfelszivodas 2,82 kg/m
Tlizveszélyességi osztaly Al

9.Az 1 és 2 szakaszban emlitet teljesitmény azonos a 8 szakaszban talalhato bejelentett teljesitményel

A Teljesitmény Nyilatkozatot kizarolag a gyarto feleloségével adhato ki, elérhetésége a 4-es szakaszban talalhato

Cristian Marginean,
Igazgato

Tarnaveni, 1 Januar 2014

SC GECSATHERM SA U
Str. Armatei nr. 82
Tarnaveni, 545600, Romania



Forditas

ZARADEK
Amely tanusitja, hogy jelen forditast az Enviroclean Hungary Kft. - Forditéiroda
készitette.

Igazoljuk, hogy a forditds, valamint a nekiink eredetiként felmutatott és a
forditashoz csatolt anyag, tartalmaban mindenben megegyezik.

A forditds eredetiségét
igazolom:

Budapest, 2011. oktober 10.
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EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
0672 ~ CPD - 51140.02.05

In compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December
1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relat-
ing to the construction products (Construction Products Directive - CPD), amended by the Directive
93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has been stated that the construc-
tion product

Factory made mineral wool (MW)
to annex 1, page 1 to 3, from 15.04.2011
r:'used for. the thermal msulatlon of bmldlngs

placed on the market by “URSA Polska Sp. d.o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dabrowa Gornicza
POLSKA

and produced in the factory 42-520 Dabrowa Gérnicza (Werk L)
POLSKA

is submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples tak-
en at the factory in accordance with .a- prescribed test plan and that the notified body
- Materialpriifungsanstalt Universi_ Stuttgart MPA Stuttg tto-Graf-Institut (FMPA) - has per-
formed the initial type-testing for the relevant charactenstlcs 1 product the initial inspection of the
factory and of the factory production control..and performs the contmuous surve:liance assessment and
approval of the factory production ccntrol -

This certificate attests that all provisions concerning the attestation of conformity and the performances
described in the Annex ZA of the standard

DIN EN 13162 : 2009

were applied and that the product fulfils all the prescribed requirements.

This certificate was first issued on 30.05.2007 and remains valid as long as the conditions laid down in
the harmonised technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the
FPC itself are not modified significantly.

Materialprufungsanstalt
Universitat Stuttgart
Division - Mineral Building Materials -

Stuttgart, 15.04.2011

LSS
i D|V|5|onal Director

In case of doubt, the German text shall prevail.
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Annex 1 Page 1
for EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
0672 - CPD - 51140.02.05
factory made mineral wool (MW)
URSA Polska Sp. z o.0.
factory 42-520 Dabrowa Gérnicza (factory L)

(density 10 kg/m® to 110 kg/m®)

producer form facing " nominal designation EN 13162 reaction
designation thickness declared to

in mm proliy fire class

cor- thickness dimen- water wDD dyn com- air flow
ductivity lolerance sional absorption stifness prg_ssi— restistace
Ao class stability bility

DF50 roll - 40-220 0,050 T DS(T+) MU1 Al
0 DFs50/P roll paper 40-220 0,050 T DS(T+) - MUt F
DF50h roll - 40-220 0,050 T1 DS/T+) WL(P) MU - - Al
ia DF45 roll - 40-220 0,045 T DS(T+) - MU - At
DF4snv roll Vi Vv 40-220 0,045 T DS(T+) MU1 - At
DF45/P roll paper 40-220 0,045 T DS5(T+) - MU1 F
DF45h roll - 40-220 0,045 m™ DS(T+) WL{P) MU1 - A1
DF45/Alu roll Alukraftp. + PE 40-220 0,045 T DS(T+) - MU1 - F
1b DP45 slab - 40-220 0,045 T DS(T+) MU1 - A1
DP45/P slab paper 40-220 0,045 T1 DS(T+) MU1 F
1c DFa4 roll A 50-150 0,044 T DS(T+) - MU - Al
2a DF43 rall - 40-220 0,043 T2 DS(T+) MU1 - A1l
DF43N roll Vk Vv 40-220 0,043 T2 DS(T+) MU1 Al
DF43/P roll paper 40-220 0,043 T2 DS(T+) - MU1 - F
DF43h roll - 40-220 0,043 T2 DS(T+) WL(P) MU - - A1l
DF43/Alu roll Alukrafip. + PE 40-220 0,043 T2 DS(T+) - MU1 = # - F
2b DP43 slab paper 40-220 0,043 T2 DS(T+) MU1 - - Al
DP43/P slab 40-220 0,043 T2 DS(T+) MU - F
3a DF42 roll - 40-220 0,042 T2 DS(T+) MU1 - - Al
DF42/V roll Vi Vv 40-220 0,042 T2 DS(T+) MU - - - Al
DF42/P roll paper 40-220 0,042 T2 DS(T+) - MU - - F
DF42h roll - 40-220 0,042 T2 DS(T+) WL(P) MU1 - ¥ - Al
DF42/Alu roll Alufirafip.+ PE 40-220 0042 T2 DS(T+) - MU1 = - F
3b DP42 slab - 40-220 0,042 T2 DS(T+) MU - Al
DP42/P slab paper 40-220 0,042 T2 DS(T+) MU1 = - F
4a DF40 roll - 40-220 0.040 T2 DS(T+) MU - - AFrS Al
DF40/P roll paper 40-220 0,040 T2 DS(T+) - MU - 7 - F
SF40 roll - 50-220 0,040 T2 DS(T+) - MU - - AFr5 Al
TWF1 roll - 40-220 0,040 T2 DS(T+) - MU1 - AFr5 Al
DF40h roll - 40-200 0,040 T2 DS(T+) WL(P) MU - AFr5 Al
DF40/V roll Vk Vv 40-220 0,040 T2 DS(T+) - MU - AFr5 Al
DF40/Alu roll Alufkraftp.+ PE 100-220 0,040 T2 DS(T+) - = - F
4b DP40 slab - 40-220 0,040 T3 DS(T+) - MuU1 AFrs Al
DP4Q/P slab paper 40-220 0,040 T3 DS(T+) MU1 - F
TWP1 slab - 40-220 0,040 T3 DS(T+) - MU1 AFr5 Al
FKP 1 slab 40-220 0,040 T3 DS(T+) WL(P) MuU1 - AFr5 Al
FDP1 slab 40-220 0,040 T3 DS(T+) WL(P) MU1 - AFr5 Al
KDP1 slab - 40-220 0,040 T3 DS(T+) WL(P) Mu1 - AFr5 Al
TWP1/V slab Vi Vv, Wit 40-220 0,040 T3 DS(T+) - MUt - AFrS Al
FDP1NV slab VK Vv, VI 40-220 0,040 T3 DS(T+) WL(P) MU1 - AFr5 Al
KDP1/V slab Vk Vv, VI 40-220 0,040 T3 DS(T+) WL(P) MU1 AFrs Al
KDP1/Alu slab Alufkraftp + PE 40-220 0,040 T3 DS(T+) WL(P) MU1 - E
5a DF39 roll - 40-220 0,039 T2 DS(T+) - MU1 AFr5 Al
DF39/P roll paper 40-220 0,039 T2 DS(T+) - MU1 - - F
DF3%h roll - 40-220 0,039 T2 DS(T+) WL(P) MU1 - AFrs Al
SF39 roll - 40-220 0,039 T2 DS(T+) - MU = AFrs Al
DF38anN roll Vi Vv 40-220 0,039 T2 DS(T+) MU1 - AFr5 Al
DF39/Alu roll Alufkrafip.+ PE 40-220 0,038 T2 DS(T+) - MU1 - - - F

I B45RY glassfieece yellow 45 g Vk  Alukraft + PE Alukraftpapier + PE 105 g SHS-C 60/1 glassfieece black 609 Vi

MJ70R glassfleece white 70g Vv  Glasgewebe + PE Glasgewebe 1259

Stuttgart, 15.04.2011

————
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In case of doubt, the German text shall prevail.
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Materialpriifungsanstalt « Universitidt Stuttgart

Notified body 0672
Annex 1 Page 2
for EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
0672 — CPD — 51140.02.05
factory made mineral wool (MW)
URSA Polska Sp. z 0.0.
factory 42-520 Dabrowa Gornicza (factory L)

(density 10 kg/m® to 110 kg/m°)

producer form facing "' nominal designation EN 13162 reaction
designation !h.icknss.s detlared ) tr.:

inmm fire c’ass

thermal i
con- thickness dimen- water wWoD dyn. com- air flow
ductivity | telerance sional absarption stifness | pressi- | restistace.
o class stability bility
Sb DP38 slab - 40-220 0.039 T3 DS(T+) 2 MuU1 - - AFr5 Al
TWP Silentio slab - 40-220 0,039 T3 D5(T+) = MU1 - - AFrs Al
DP39/P slab paper 40-220 0,039 T3 DS(T+) - MU1 - - - E
Euromata39 slab = 40-220 0,039 T3 DS(T+) - MU1 - - AFrS Al
FKP39 slab - 40-220 0,039 T3 DS(T+) WL{P) MU - - AFr5 A1
7a DF38 roll - 40-220 0,038 T2 DS(T+) - MU1 - - AFrS Al
DF 38/P roll paper 40-220 0,038 T2 DS(T+) - MU - - - F
DF38h roll - 40-220 0,038 T2 DS(T+) WL(P) MU1 - - AFrS Al
SF38 roll - 40-220 0,038 T2 DS(T+) - MuU1 - - AFr5 Al
DF38/NV roll Vk Vv 40-220 0,038 T2 DS(T+) - Mu1 - - AFrs Al
TWF38 roll - 40-220 0,038 T2 DS(T+) - Mu1 - - AFrs Al
DF38/Alu roll - 40-220 0,038 T2 DS(T+) - MU1 - - AFrS F
7b DP38 slab - 40-220 0,038 T3 DS(T+) - MUt - - AFr5S Al
ppas/P slab paper 40-220 0,038 T3 DS(T+) - MUt - - - F
Euromata3s slab - 40-220 0,038 T3 DS(T+) - MUt - - AFr5 Al
FKP38 slab - 40-220 0,038 T3 DS(T+) WL(P) MUt - - AFT5 A1
AKP1 slab - 40-220 0,028 T3 DS(T+) - MU1 - = AFr5 Al
FDP38 slab - 40-220 0,038 T3 DS(T+) WL(P) MuU1 - - AFrS Al
KDP38 slab - 40-220 0,038 T3 DS(T+) WL(F) MuU1 - - AFrs Al
FDP28/MN slab Wk Vv, Vf 40-220 0,038 T3 DS(T+) WL(P) MU1 - - AFrS Al
KDP38/V slab Vk Vv, VI 30-220 0,038 T3 DS(T+) WL(P) MU - - AFrs Al
AKPINV slab Vi 30-220 0,038 T3 DS(T+) - MU1 - - AFrs5 Al
AKP1/Vh slab Vi 30-220 0,038 T3 DS(T+) WL(P) MU1 - - AFr5 Al
Ba DF37 roll - 40-220 0,037 T2 DS(T+) - MU - - AFr5 Al
DF37h roll - 40-220 0,037 T2 DS5(T+) WL(P) Mu1 - - AFrs Al
DF37/V roll Vk Vv 40-220 0,037 T2 DS(T+) - MU1 . - AFr5 Al
DF37/P roll paper 40-220 0,037 TE DS(T+) - MU - - - F
DF37/Alu ol Alukraft + PE 40-220 0,037 T2 DS(T+) - MuU1 = - - F
gb DP37 slab - 40-220 0,037 T3 DS(T+) " MU1 - - AFrS Al
DP37/P slab paper 40-220 0,037 T3 DS(T+) - MU1 - - - F
Euromata3?7 slab - 40-220 0,037 T3 DS(T+) - MuU1 - - AFrS Al
FKP37 slab - 40-220 0,037 T3 DS(T+) WL(F) MU1 - = AFrs Al
9a DF35 roll - 40-220 0,035 T2 DS(T+) - MUt - - AFr5 Al
DF3s/P roll paper 40-220 0,035 T2 DS(T+) - MU1 - - - F
DFE35h roll 3 40-220 0,035 T2 DS(T+} WL(P) MU1 - - AFr5 Al
SF35 roll - 40-220 0,035 T2 DS(T+) - MU - - AFr5 Al
DF3sn roll Vk Vv 40-220 0,035 T2 DS(T+) - MU - - AFr5 Al
DF35/Alu roll Alukraft + PE 40-220 0,035 T2 DS(T+) = MUY - - = F
" B45RY glassflieece yellow 45g Wk Alukraft + PE Alukraftpapier + PE  105g
MJTOR giassfleece white 70g Vv Glasgewebe + PE Glasgewebe 1259
SHS-C 60/1 glassfleece black 60g Vi

Materialprifungsanstalt
Universitat Stuttgart
Division - Mineral Building Materials -

Stuttgart, 15.04.2011

(Akad. OR Dr.
Divisional Director

In case of doubt, the German text shall prevail.



M P MPA STUTTGART
Otto-Graf-Institut

Materialpriifungsanstalt « Universitit Stuttgart

Notified body 0672
Annex 1 Page 3
for EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
0672 - CPD - 51140.02.05
factory made mineral wool (MW)
URSA Polska Sp. z o.0.
factory 42-520 Dabrowa Gornicza (factory L)

(density 10 kg/m®to 110 kg/m®)

producer form facing ' nominal designalion EN 13162 reaction
designation thickness dasiacad ]

inmm tharmal fire class

con- thickness dimen- waler WDD dyn com- air flow
ductivity lolerance SICQ;I absorption stifness | pressi- | restistace
o class stability hility
9b DP35 slab - 40-220 0,035 T3 DS(T+) - MuU1 - - AFrs Al
DP3s/P slab paper 40-220 0,035 T3 DS(T+) - MU - - - F
Euromata3s slab - 40-220 0,035 T3 DS(T+) - MU1 - - AFr5 Al
AKPZ slab - 30-220 0,035 T3 DS(T+) - MU1 - - AFr5 Al
AKP2/h slab - 30-220 0,035 T3 DS(T+) WL(P) MU1 - = AFr5 Al
FDP2 slab - 40-220 0,035 T3 DS(T+) WL(P) MU - - AFrs A1l
KDP2 slab - 40-220 0,035 T3 DS(T+) WL(P) MU1 - - AFrs At
AKP2NV slab vf 30-220 0,035 T3 DS(T+) - MU1 - - AFr5 Al
AKPZIVh slab Vi 30-220 0,035 T3 DS(T+) WL(P) MU1 - - AFrS At
FDP2NV slab VK Vv, Vf 40-220 0,035 T3 DS(T+) WL{P) MU1 - - AFrs Al
KDP2/N slab Vk Vv, Vf 40-220 0,035 13 DS(T+) WL(P) MU1 - - AFr5 Al
10 DP34 slab - 20-150 0,034 T3 DS(T+) - MU - - AFr5 A1
DP34/P slab paper 20-150 0,034 T3 DS(T+) - MU - - - F
AKP3 slab - 20-150 0,034 T3 DS(T+) - MU - - AFrs Al
AKP3h slab - 20-150 0,034 T3 DS(T+) WL(P) MU1 - - AFrs5 Al
FDP3 slab - 20-150 0,034 T3 DS(T+) WL(P) MU1 - - AFrs Al
AKPINV slab Vi 20-150 0,034 T3 DS(T+) - MU1 - - AFrS Al
AKP3INh slab Vi 20-150 0,034 T3 DS(T+) WL(P) MU - - AFrs Al
FDP3INV slab Vi Vv, Vf 20-150 0,034 T3 DS(T+) WLIP) MU1 - - AFrs Al
11a DP33 slab - 20-150 0,033 T4 DS(T+) = MU1 - - AFrS Al
DP33/FP slab paper 20-150 0,033 T4 DS(T+) - MU - - - F
AKP4 slab - 20-150 0,033 T4 DS(T+) - MU1 - - AFrs Al
AKP4h slab - 20-150 0,023 T4 DS(T+) WL(P) MU1 - - AFrs 1
FDP4 slab - 20-150 0,033 T4 DS(T+) WL(P) MU - - AFrs Al
AKP4N slab Vi 20-150 0,033 T4 DS(T+) - MU - - AFrs Al
AKP4Mh slab Vf 20-150 0,033 T4 DS(T+) WL(P) MU1 - - AFrs Al
FOP4N slab Vi Vv, Vf 20-150 0,033 T4 DS(T+) WL(P) MU1 - - AFrs A1
11b TEP slab - 20-50 0,033 T6 DS(T+) - Mu1 sp* CP5 AFrs Al
TEPNV slab VEk Vv, Vf 20-50 0,033 T6 DS(T+) - MU sD* CP5 - A1
TEPN-SGE slab Glasgewebe 20-50 0,033 T8 DS(T+) - MU SD* CP5 - F
12a DF32 roll - 50-150 0,032 T3 DS(T+) - MU - - AFrS Al
DF3zh rol! - 50-150 0,032 T3 DS(T+) WL(P} MU - - AFrS Al
SFaz2 roll - 50-150 0,032 T3 DS(T+) t MU - - AFrs Al
DF32/Alu roll - 50-150 0,032 T3 DS(T+) - MU1 - - AFrs F
12b FDPS slab - 30-80 0,032 T4 DS(T+) WL(P) MU1 - - AFrS Al
FDP5NV slab Vi Vv Vf 30-80 0,032 T4 DS(T+) WL(P) MU - - AFrs A1l
FDPS/AIU slab Alukraft + PE 30-80 0,032 T4 DS(T+) WL(P} MU - - - F
FDP5/V-SGE slab Glasgewebe 30-80 0,032 T4 DS(T+) WL(P} MU1 - - - F
" B45RY glassfleece yellow 45 g Vk Alukraft + PE Alukraftpapier + PE 105 g
MJT7OR glassfleece white 7049 Vv Glasgewebe + PE Glasgewebe 125g
SHS-C 60/1 glassfleece black 60g v

: Materialprifungsanstait
) Universitat Stuttgart

+ | Division - Mineral Building Materials -
Unit- Th insulations -

Stuttgart, 15.04.2011

BOC R
.?J:?rr ” cb\t\‘ﬁl\-'
NN (Akad. OR Dr. Popp)
o Divisional Director

In case of doubt, the German text shall prevail.
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EK MEGFELELOSEGI TANUSITVANY
0672-CPD-51140.02.05.

Az Europai Kozosségek Tanacsa 1993. julius 22-i 93/68/EGK direktivajaval modositott 1988.
december 21-i, a Tagallamok épitSipari termékekre vonatkozd torvényeink, rendeleteink és
adminisztrativ rendelkezéseinek kozelitésére vonatkozo 89/106/EGK direktivajanak (Epitéipari
Termékek Direktiva — CDP) megfeleléen megallapitasra kertilt, hogy az alabbi épitdipari termek

A 15.04.2011 1. melléklet 1-3 oldalai szerinti
gvarilag eloallitott, épiiletszigetelésre hasznalt
asvanygyapot (MW)

melynek forgalmazdja
URSA Polska Sp. d.o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dabrowa Gornicza
LENGYELORSZAG

¢s amelynek gyartasi helye
42-520 Dabrowa Goérnicza (Werk L)
LENGYELORSZAG

gyértdsa soran a gyarto gyari termelésellendrzést alkalmaz, és a gyarban vett mintakon az el6irasoknak
megfeleld vizsgalati terv szerint tovabbi vizsgalatokat végeztet, és a notifikalt szerv —
Materialpriifungsanstalt Universitat Stuttgart, MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (FMPA) —
tipusvizsgalatot végzett a termék relevans tulajdonsagaira vonatkozoan, elvégezte tovabba a gyar ¢s a
gyar termelésellendrzési rendszerének indulo vizsgalatat és folyamatosan feliigyeli, ellenorzi,
jovahagyja a gyart termelésellenorzési rendszerét.

Jelen tanusitvany igazolja, hogy a megfeleléség tanusitasara vonatkozo valamennyi rendelkezés és a
DIN EN 13162 : 2009

szabvany ZA Mellékletében a termékre meghatarozott kovetelmények figyelembe vételre keriiltek. és
ezek alapjan a termék teljesiti az el6irt kovetelményeket.

Jelen tanusitvany elsé alkalommal 2007.05.30-an keriilt kiadasra és mindaddig érvényben marad, amig
a harmonizalt muiszaki specifikacioban a gyar gyartasi feltételeire vagy magara az FPC-re megadott
eléirasok jelentdsen meg nem valtoznak.

Stuttgart 2011.04.15. Materialpriifungsanstalt
Universitat Stuttgart
Osztaly — Asvéanyi Epitéanyagok
Egyseg - Hoszigetelés

]

5{:4/‘41;
(Akad. OR Dr. Popp)
Osztalyvezet6

Vita esetén a német valtozat az irdnyado.

[Ide irhatja a szoveget]



M PA MPA STUTTGART
Otto-Graf-Institut

Materialprifungsanstalt  Universitit Stuttgart

Notifikdlt szerv 0672
1. Melléklet 1. oldal
EK MEGFELELOSEGI TANUSITVANY a

0672-CDP-51140.02.05

gyari el6allitasu asvanygyapothoz (MW)
URSA Polska Sp. z.0.0.

gyar 42-520 Dabrowa Gérnicza (L gyér)

(stirdség 10 kg/m>-110 kg/m”

gvarto forma bevonat névleges EN 13162 szerinti ]
megne- vastag, dekl vast. méret viz WDD din. Gssze- ep- tliz
vezése mm hévez. tirési | stabilitas | adszorpe merev- | nyomha- | dram o5zt
A oszt. sy tosah ellen. reakc.
DF350 tekercs | - 40-220 0.0050 | TI1 DS(T+) - MU1 - - - Al
0 DF50/P tekercs | papir 40-220 0,0050 | T1 DS(T+) MU1 - - - F
DF50h tekeres | - 40-220 00050 | TI DS(T+) Wi(P) MUI1 - - - Al
DF45 tekercs | - 40-220 0,045 TI DS(T+) MU - - - Al
DF45/V tekeres | Wk, Vv 40-220 0,045 Tl DS(T+) MU1 - - - Al
la | DF45/P tekercs | papir 40-220 0,045 Tl DS(T+) MU1 - - - F
DF45h tekercs 40-220 0,045 T1 DS(T+) WL(P) MU - - - Al
DF45/Alu_ | tekercs | Alukraft+PE | 40-220 0.045 T1 DS(T+) MU - - - F
ib DP435 lap - 40-220 0,045 Ti DS(T+) MUI - - - Al
DP4s/p lap papir 40-220 0,045 T1 DS(T+) MU1 F
le | DF44 tekeres 50-150 0,044 Tl DS(T+) MU Al
DF43 tekercs | - 40-220 0.043 T2 DS(T+) - MUI Al
DF43/V tekercs | Vk, Vv 40-220 0.043 T2 DS(T+) - MU1 Al
2a | DF43/P tekercs | papir 40-220 0.043 T2 DS(T+) - MU1 F
DF43h tekercs | - 40-220 0.043 T2 DS(T+) WL(P) MU Al
DF43/Alu_ | tekeres | Alukraft+PE | 40-220 0.043 T2 DS(T+) - MUI F
2b DP43 lap papir 40-220 0,043 2 DS(T+) MUI1 - - - Al
DP43/P lap 40-220 0,043 T2 DS(T+) MU F
DF42 tekeres | - 40-220 0.042 T2 DS(T+) - MUI Al
DF42/V tekercs | Vk. Vv 40-220 0.042 T2 DS(T+) - MU1 Al
3a | DF42/P tekercs | papir 40-220 0.042 T2 DS(T+) - MU F
DF42h tekeres | - 40-220 0.042 T2 DS(T+) WL(P) MU1 Al
DF42/Alu | tekeres | Alukrafi+PE | 40-220 0.042 T2 DS(T+) - MU1 F
b DP42 lap 40-220 0,042 T2 DS(T+) MU - - - Al
% DP42/P lap papir 40-220 0,042 T2 DS(T+) MUl F
DF40 tekercs | - 40-220 0.040 T2 DS(T+) - MUl AFrs Al
DF40/P tekercs | papir 40-220 0.040 T2 DS(T+) - MUl - F
44 SF40 tekercs | - 50-220 0.040 T2 DS(T+) - MU1 AFrS Al
TWF1 tekercs | - 40-220 0.040 12 DS({T+) - MU AFrs Al
DF40h tekercs | - 40-220 0.040 T2 DS(T+) WL(P) MU AFT5 Al
DFa0/V tekeres | Vk, Vv 40-220 0.040 T2 DS(T+) - MU1 AFrs Al
DF4ialu tekercs | Alukraft+PE | 100-220 | 0.040 T2 DS(T+) - MU1 - F
DP40 lap - 40-220 0.040 T3 DS(T+) - ML Al
DP40/P lap papir 40-220 0.040 T3 DS(T+) - MU1 AFrs F
TWP1 lap - 40-220 0.040 T3 DS(T+) - MU - Al
FKPI1 lap - 40-220 0.040 T3 DS(T+) WL(P) MU1 AFISV | Al
4b | FDPI lap - 40-220 0.040 T3 D5(T+) WL(P} MUI AFrS Al
KDPI lap - 40-220 0.040 T3 DS(T+) WL(P) MUI AFrS Al
TWPI/V lap Vk, Vv, Vf 40-220 0.040 T3 DS(T+) - MU1 AFTS Al
FDP1/V lap Vk, Vv, Vf 40-220 0.040 T3 DS(T+) WL(P) MU1 -AFrs Al
KDP1/V lap Vk, Vv, VI 40-220 0.040 T3 DS(T+) WL(P) MUI1 AFrs Al
KDP1/Alu | lap Alukraft+PE | 40-220 0.040 13 DS(T+) WL(P) MU AFrs F
DF39 tekeres | - 40-221 0,039 T2 DS(T+) - MU AFr5 Al
DF39/P tekercs | papir 40-220 0.039 T2 DS(T+) - MUI - B
sa DF39h tekercs | - 40-220 0.039 T2 DS(T+) WL(P) MU1 AFrs Al
: SF39 tekeres | - 40-220 0.039 T2 DS(T+) - MUI AFrS Al
DF39V tekeres | Vk, Vv 40-220 0.039 T2 DS(T+) - MU AFrs Al
DF39/Alu_ | tekercs | Alukraft+PE | 40-220 0.039 T2 D5(T+) - MU - F
1)B45RY fivegeyapol sarga 45 Vk Alukraft+PE  AlukraftpapirtPE 105 g SHS-C 60/1 iveggyapot fekete 60 g
MIT0R iveggyapot fehér T0g Vv Uveggyapot+PE Uveggyapot 125 ¢

Stuttgart 2011.04.15. Materialpriifungsanstalt
Universitat Stuttgart
Osztaly — Asvanyi Epitdanyagok
Egyscg - Hbszigetelés

(Akad. O]i Dr. Popp)
Osztalyvezeto

Vita esetén a német valtozat az iranyadé.
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1. Melléklet 2. oldal
EK MEGFELELOSEGI TANUSITVANY a
0672-CDP-51140.02.05
gyari elGallitasu asvanygyapothoz (MW)
URSA Polska Sp. z.0.0.
gyar 42-520 Dabrowa Gornicza (L gyar)
(stirtiség 10 kg/m>-110 kg/m”

MPA

Materialprifungsanstalt » Universitit Stuttgart

MPA STUTTGART
Otto-Graf-Institut

gyarto  megne- | forma | bevonat névleges EN 13162 szerint
vezese vastag. | dekl vast. meéret viz wDD din. dssze- lég- iz
mm hévez, | tiirési | stabilitas | adszorpe. merev- | nyomha- | dram oszt
ho oszt. sép tosah ellen reakc
DP39 lap - 40-220 (0,039 T3 DS(T+) - MUI = AFrs Al
TWP Silentio lap - 40-220 | 0.039 T3 DS(T+) - MUI1 - AFrs Al
5b | DP39/P lap papir 40-220 | 0,039 T3 DS(T+) . MU - - - E
Euromata3®9 lap - 40-220 | 0,039 T3 DS(T+) - MU1 - - AFrs Al
FKP39 lap - 40-220 1 0,039 T3 DS(T+) WL(P} MU1 - - AFrS Al
DF38 tekeres | - 40-220 | 0.038 T2 DS(T+) - MU AFrS Al
DF38/P tekercs | papir 40-220 | 0.038 T2 DS(T+) - MU1 - F
7a DF38h tekercs | - 50-220 | 0,038 T2 DS(T+) WL{P) MU AFrs Al
Y| SF38 tekeres | - 40-221 0.038 T2 DS(T+) - ML AFrS Al
DF38/V tekercs | Vk, Vv 40-220 | 0.038 T2 DS(T+) - MU AFTS Al
TWE38 tekercs | - 40-220 | 0.038 T2 DS(T+) J MUIL AFTS Al
DF38/Alu tekeres |- 100-220 | 0.038 T2 DS(T+) - MUI AFrs F
DP38 lap - 40-220 {0038 T3 DS(T+) - MU AFrs Al
DP38/P lap papir 40220 | 0038 |T3 DS(T+) | - MUI ) F
Euromata3§ lap - 40-220 (0038 T3 DS(T+) - MU1 AFrs Al
FKP38 lap - 40-220 [ 0.038 T3 D5(T+) WL(P} MU AFrs Al
b AKP1 lap - 40-220 | 0.038 T3 DS(T+) MU1 AFrs Al
FDP38 lap - 40-220 | 0,038 T3 DS(T+) WL(P) MU1 AFr5 Al
KDP38 lap - 40-220 | 0.038 T3 DS(T+) WL(P) MUT AFrs Al
FDP3&/'V lap Vk, Vv, Vf 40-220 | 0,38 T3 DS(T+) WL(P) Mu1 AFTS Al
KDP38/V lap Vk, Vv, Vf 30-220 | 0.038 T3 D5(T+) WL(P) MU1 AFTS Al
AKPLV lap Vi 30-220 | 0,038 T3 DS(T+) MU AFrs Al
AKP1/V lap Vi 30-220 | 0.038 T3 DS(T+) WL{P) MUL AFrS Al
DF37 tekeres | - 40-220 | 0.037 T2 D5(T+) - MUl AFrs Al
DF37h tekercs |- 40-220 | 0.037 T2 DS(T+) WL(P) MUI AFrS Al
8a | DF37V tekercs | Vk, Vv 40-22 0.037 T2 DS(T+) MU1 AFr5 Al
DF37/P tekeres | papir 40-220 (0037 T2 DS(T+) MU F
DF37/Alu tekercs | Alukrafi+PE | 40-220 | 0.037 T2 DS(T+) - MU F
DP37 lap - 40-220 | 0,037 T3 DS(T+) - MU1 E AFrS Al
&b DP37/P lap papir 40-220 | 0,037 T3 DS(T+) - MUl - - E
Euromata3? lap - 40-220 | 0,037 T3 DS(T+) - MU1 - - AFrs Al
FKO37 lap - 40-220 ] 0,037 T3 DS(T+) WL(P) MUI = - AFTS Al
DF3s tekeres | - 40-220 | 0.035 T2 D5(T+) - MU AFrs Al
DF35/P tekercs | papir 40-220 | 0.035 T2 DS(T+) - MUIL F
9a DF35h tekeres | - 40-220 10,035 T2 DS(T+) WL(P) MU AFrs Al
SF35 tekeres |- 40-220 10,035 T2 DS(T+) - MU AFrS5 Al
DF35/V tekercs | Vk, Vv 40-220 10035 T2 DS(T+) - MU1 AFr5 Al
DF35/Alu tekercs | Alukraft+PE | 40-220 | 0.035 T2 DS(T+) - MU1 F
1)B45RY iveggyapol sarga 45 Vk Alukrafti+PE  AlukraftpapirtPE 105 g
MJ 70 R iiveggvapot fehér 70 ¢ Vv Uveggyapot+PE  Uveggyapot 125 g
SHS-C60/1 iveggvapot fekete 60 g Vi

Stuttgart 2011.04.15.

Vita esetén a német viltozat az iranyado.

Materialpriifungsanstalt
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MPA
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1. Melléklet 3. oldal

EK MEGFELELOSEGI TANUSITVANY a

0672-CDP-51140.02.05

gyari elGallitasu dsvanygyapothoz (MW)

URSA Polska Sp. z.0.0.

gyar 42-520 Dabrowa Gérnicza (L gyér)

(siirtiség 10 kg/m*>-110 kg/m"”

MPA STUTTGART
Otto-Graf-Institut

gvarto megne- | forma | bevonat névleges EN 13162 szerintt
vezese vastag. | dekl vast. méret viz WDD | din. Gssze- leg- iz
mm hivez. | tirési | stabilitdas | adszorpe merev- | nyomha- | aram 05zl
Ao oszt. sep tosah ellen reake.
DP35 lap - 40-220 [ 0,035 T3 D5(T+) - MU - AFrS5 Al
DP35/P lap papir 40-220 [ 0,035 T3 DS(T+) - MU1 = - F
9b | Euromata3s lap - 40-220 [ 0,035 T3 DS(T+) - MU - - AFrS Al
AKP2 lap - 30-220 | 0,035 T3 DS(T+) - Ml - - AFrs Al
AKP2h lap - 30-220 | 0,035 T3 DS(T+) WL(P) MU1 - - ATTS Al
FDP2 lap - 40-220 | 0,035 T3 DS(T+) WL(P) MU1 AFTS Al
KDP2 lap - 40-220 10,035 T3 DS(T+) WL(P) MUI AFrs Al
AKP2V lap vf 30-220 | 0,035 T3 DS(T+) MU1 AF1S Al
AKP2/Vh lap vf 30-220 0,035 T3 DS(T+) WL(P) MU AFTS Al
FDP2/V lap Vk, Vv, VI’ 40-220 | 0,035 T3 D5(T+) WL(F) MUI AFrs Al
KDP2V lap Vk, Vv Vi 40-220 | 0,035 T3 DS(T+) WL{P) MU AFrS Al
DP34 lap - 20-150 [ 0.034 T3 DS(T+) - ML AFTS Al
DP34/P lap papir 20-150 | 0.034 T3 DS(T+) - MU1 F
AKP3 lap - 20-150 | 0.034 T3 DS(T+) E MU1 AFr5 Al
10 | AKP3h lap - 20-150 [ 0.034 T3 DS(T+) WL(P) MUI AFr5 Al
FDP3 lap - 20-150 | 0,034 T3 DS(T+) WL(P) MU AFrS Al
AKP3V lap Vi 20-150 | 0.034 T3 DS(T+) MU1 AFrs Al
AKP3/Vh lap Vi 20-150 | 0.034 T3 DS(T+) WL(P) MU1 AFrS Al
FDPI/V lap Vk, Vv, Vf 20-150 [ 0034 T3 DS(T+) WL(P}) MU1 AFr5 Al2
DP33 lap = 20-150 (0033 T4 DS(T+) - ML AFTS Al
DP33/P lap papir 20-150 0033 | T4 DS(T+) |- MUI ” F
AKP4 lap - 20-150 | 0,033 T4 DS(T+) = MU AFr5 Al
Ila | AKP4h lap - 20-150 | 0,033 T4 DS(T+) WL(P) MUIL AFrs Al
FDP4 lap - 20-150 | 0.033 T4 DS(T+) WL{P) MUL AFrS Al
AKP4V lap vf 20-150 | 0.033 T4 DS(T+) MU AFrs Al
AKP4/Vh lap Vi 20-150 [ 0.033 T4 DS(T+) WL(P) MU1 AFrs Al
FDP4/V lap Vk, Vv, VI 20-150 [ 0.033 T4 DS(T+) WL(P) MU AFTS Al2
TEP lap = 20-50 0.033 T6 DS(T+) - MUI SD*/ CP3 AFrs Al
11b | TEP/V lap Vk, Vv, VI 20-50 0.033 T6 DS(T+) - MU sp= EP3 - Al
TEP/V-SGE lap Uvepgyapot 2050|0033 | Té DS(T+) |- MUI | SD* CPs I F
DF32 tekercs |- 50-150 | 0,032 T3 DS(T+) - MU1 - AFrs Al
172 DF32h tekercs | - 50-150 0,032 T3 DS(T+) WL(P) MU - AFTS Al
SF32 tekercs | - 50-150 | 0,032 T3 DS(T+) - MU1 - - AFrS Al
DF32/Alu tekeres | - 50-150 [ 0,032 T3 DS(T+) - MU - - AFrs F
FDP3 lap - 30-80 0.032 T4 DS(T+) WL(P) MUI AFrS Al
17b FDPs/V lap Vk, Vv, Vf 30-80 0.032 T4 DS(T+) WL(P) MU1T AFr5 Al
" | FDP5/Alu lap Alukrafi+PE | 30-80 0.032 T4 DS(T+) WL(P) MUl F
FDP5/V-SGE lap Uveggyapot | 30-80 0.032 T4 DS(T+) WL(P) MU1 F
1)B45RY iiveggyapot sarga 45 p Vk Alukraft+PE Alukraftpapir+ PE 105 g
MIT0R tveggyapot fehér T0g Vv Uveggyapot+PE  Uveggvapot 125g
SHS-C60/1 ivegevapot fekete 60 g Nf

Stuttgart 2011.04.15.

Vita esetén a német véltozat az irdnyado.
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